
ING. GIANMARCO PENDOLA MIRAGLIA 

INFORME FUENTES DE MATERIALES  

 

 

 

Norma ASTM C-142

Peso seco antes 2410 Tamiz No. 16 245
Peso seco despues 2225 Peso Seco 245
%Mas fino tamiz 200 7,7 Deletereos 0

Tamiz Peso Antes Peso Despues %
3/4 - 3/8 2135 2135 0
3/8 - No. 4 1082 1082 0

DETERMINACION DE PARTICULAS DELETEREAS

Material mas fino que el Tamiz No. 200
Pasa Tamiz No. 4 Particulas Deletereas

Particulas Friables del Agregado Grueso
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