Fi rmado el ectr6ni canente por
. JAVI ER 'ENRIQUE
CARDENAS CHI'LAN

Val i dar ani camente con Fi rmaEC

|
) [ Ensayo de Abrasion de los Angeles Cédigo: CC/04-11
- )
OBRA: Control de Calidad - Cantera Luzagui
PARA: Ing. Gianmarco Pendola

FECHA DEL ENSAYO:

UBICACION:

DESCRIPCION DEL MATERIAL :

5-jul-22

Km. 8 Via Salitre

CANTO RODADO CON FINOS COLOR GRIS

MALLAS PESO ANTES PESO DESPUES %
DEL ENSAYO TAMIZ No. 12 DE
PASA RETIENE grs. grs. PERDIDA
11/2 1 1250
1 3/4 1250
3/4 1/2 1250
1/2 3/8 1250
3/8 No. 3
No. 3 No. 4
No. 4 No. 8
TOTAL 5000 3983 20.34

Observaciones:

ESPECIFICACION 40% MAXIMO
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