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Proyecto: Control de Calidad - Cantera Luzagui
Solicita: Ing. Gianmarco Pendola

Fecha: 6/7/2022

MUESTRA: Roca#2

Agregado Grueso

Material que pasa el tamiz #4 y es retinido en el tamiz
"A" Peso en el aire de la muestra secada al horno:

"B" Peso en el aire de la muestra saturada:

"C" Peso en el agua de la muestra saturada:

Gravedad especifica de masa: A 5.455
B—cC_ 5.465 - 3.625 =
Gravedad especifica de s.s.s: B 5.465 _
B-C~ 5.465 - 3.625
Gravedad especifica de aparente: A _ 5.455 _
A-C 5.455 - 3.625
% de Absorcion B-A 5.465 - 5.455

— x100= 5.455 x100 =

N° 200

5.455 grs

5.465 grs

3.625 grs

2.965

2.970

2.981

0.2%
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